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盐城市大丰云林工艺品有限公司 
江苏省盐城市大丰区草堰镇三渣小街 
 
本报告是发布日期为 2019年 6月 11日编号为NBHL1905008496TY英文检测报告的中文译本。如有
异议，以英文版本为准。 
下列样品由客户提供及确认为： 
产品名称 : 玩偶 

 
样品数量 : 5个 
供货商 : 盐城市大丰云林工艺品有限公司 
生产厂家 : 盐城市大丰云林工艺品有限公司 
原产国 : 中国 
出口目的国 : 波兰 
标签年龄 : 未标识 
申请年龄 : 0-3岁 
根据年龄指引评估年龄 : 所有年龄 
测试年龄 : 所有年龄 
收样日期 : 2019年 5月 27日 
测试时间 : 2019年 5月 27日到 2019年 6月 11日 
 
测试要求测试要求测试要求测试要求 结论结论结论结论     
根据欧洲玩具安全标准 EN 71,   
- EN71-1: 2014+A1: 2018– 机械和物理属性 合格 
- 标签要求 (洗涤/清洁标识，CE标识，进口商/制造商信息（名称，地址），产品识别
信息-基于新玩具指令-2009/48/EC之要求) 

见结果 

- EN71-2: 2011+A1: 2014– 玩具的可燃性  合格 
- EN71-3: 2013+A3: 2018 玩具指令 2009/48/EC下 特定元素的迁移 合格 
 

************ 
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由于以上数据和/或信息由申请方提供，本报告相关结果或结论仅针对这些数据和/或信息做出，SGS
不对这些数据和信息的真实性、完整性以及由此引发的结果和/或结论的有效性负责。检测结果仅适用
于收到的样品。 
 
通标标准技术服务有限公司宁波分公司 
授权代表签署 

            
顾露莹 
授权签字人 
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测试项目测试项目测试项目测试项目：：：： 
 
- 物理和机械属性物理和机械属性物理和机械属性物理和机械属性 
 
根据欧洲玩具安全标准 EN71-1:2014+A1: 2018 
 
条款 描述 结果 
4 一般要求  
4.1 材料清洁 (目检)……………………………..................................................…….…… 合格 
4.7 边………... ..........................................................................................…………….… 合格 
4.8 尖端和金属丝……….. ..........................................................................……………… 合格 
5 适用于 36个月以下儿童的玩具  
5.1 一般要求  

5.1a 小物件测试(条款 8.2) ……………………….………………………… 合格 
5.1b 扭力测试 (条款 8.3) ………………………………………….……….. 合格 
 拉力测试 (条款 8.4) …………………………………………………… 合格 
 跌落测试 (条款 8.5) ……………………………………………….…... 合格 
 冲击测试 (条款 8.7) …………………………………………………… 合格 
 锐边测试 (条款 8.11) ……………………………………………….…. 合格 
 锐尖测试 (条款 8.12) …………………………………………………. 合格 

5.2 填充材料…………... ………………………………………………………………………. 合格 
 
- 标签要求标签要求标签要求标签要求 (洗涤洗涤洗涤洗涤/清洁标识清洁标识清洁标识清洁标识，，，，CE标识标识标识标识，，，，进口商进口商进口商进口商/制造商信息制造商信息制造商信息制造商信息(名称名称名称名称,地址地址地址地址)，，，，产品识别信息产品识别信息产品识别信息产品识别信息-基于新玩具指基于新玩具指基于新玩具指基于新玩具指

令令令令-2009/48/EC之要求之要求之要求之要求) 
 
结果: 

 观察结果 展示部位 
洗涤/清洁标识 不存在（见备注 1） / 
CE标识 不存在（见备注 2） / 
进口商的名称,地址 不存在（见备注 3） / 
制造商的名称,地址 不存在（见备注 3） / 
产品识别信息 不存在（见备注 4） / 

 
备注备注备注备注：：：： 
1. 根据玩具指令2009/48/EC之要求,供36 个月以下儿童使用的玩具的设计和生产必须保证其能够得
到清洁。由此，纺织品玩具应该可以清洗，除非其内在装置不允许用水洗涤，如这样做，可能导

致该装置的损坏。制造商应在相应的产品上提供介绍以说明如何清洗玩具。根据玩具指令

2009/48/EC的指引文件，制造商不应该在纺织品玩具上标识“表面清洗”，根据玩具安全指令，纺
织品玩具应可被水洗。 

2. CE标识应为包装外部可见的,且其最小高度应为5mm. 
3. 制造商/进口商应当将其名称、注册商品名或注册商标以及能联系上的地址在玩具上显示出来，在
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情况不允许时，需将信息在包装上或玩具随附的说明上体现出来。 
4. 玩具制造商应当确保玩具具有类型、批次、序列号、型号或任何方便辨识的标记，在当玩具大小
或性质不允许时，需将信息在包装上或玩具随附的说明上体现出来。 

 
- 玩具的可燃性玩具的可燃性玩具的可燃性玩具的可燃性 
 
根据欧洲玩具安全标准 EN71-2:2011+A1:2014 
 
条款 描述 结果 
4.1 一般要求…………………… ………....................................................................……. 合格 
4.5 软填充玩具………………………………………………………………………………….. 合格 

(见结果) 
 
结果: 
 
软填充玩具软填充玩具软填充玩具软填充玩具(EN71 PART 2: 2011+A1:2014, clause 4.5) 
 
样品       燃烧速度(mm/s) 
软填充玩具                                                                         0 
 
(要求: 最大燃烧速度不得超过 30 mm/s) 
 
备 注 :      - 本报告只列出了送检样品适用的测试项目。 
 
测试样品描述 : 
 
样品编号样品编号样品编号样品编号 SGS样品样品样品样品 ID 描述描述描述描述 
 SN1 NGB19-025467.001 咖啡色毛线头发 
 SN2 NGB19-025467.002 咖啡色绒布头皮 
 SN3 NGB19-025467.003 玫红色布蝴蝶结 
 SN4 NGB19-025467.004 肉色绒布部分带粉红印刷 
 SN5 NGB19-025467.005 肉色布部分 
 SN6 NGB19-025467.006 粉色布衣服 
 SN7 NGB19-025467.007 黄绿色绒布花 
 SN8 NGB19-025467.008 彩色绒布部分 
 SN9 NGB19-025467.009 玫红布部分 
 SN10 NGB19-025467.010 玫红绒布部分 
 SN11 NGB19-025467.011 白色紧身带 
 SN12 NGB19-025467.012 粉色绒布部分 
 SN13 NGB19-025467.013 粉色，绿色&白色布部分 
 SN14 NGB19-025467.014 白色薄布料部分 
 SN15 NGB19-025467.015 黄色纱线头发 



 

 
 
 
 
 
 

测试报告测试报告测试报告测试报告 编号编号编号编号:  NBHL1905008496TY_CN  日期日期日期日期:2019 年年年年 6月月月月 11日日日日 页码页码页码页码 5 / 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 SN16 NGB19-025467.016 深粉色布部分 
 SN17 NGB19-025467.017 浅粉色布部分 
 SN18 NGB19-025467.018 紫色布部分 
 SN19 NGB19-025467.019 粉色长绒布部分 
 SN20 NGB19-025467.020 咖啡色绒布部分带白色涂层 
 SN21 NGB19-025467.021 浅玫红布部分 
 SN22 NGB19-025467.022 青色绒布部分 
 SN23 NGB19-025467.023 玫红纱布部分 
 SN24 NGB19-025467.024 白色蕾丝部分 
 SN25 NGB19-025467.025 彩色格子布部分 
 SN26 NGB19-025467.026 深粉色绣线 
 SN27 NGB19-025467.027 白色绣线 
 SN28 NGB19-025467.028 黑色绣线 
 SN29 NGB19-025467.029 红色绣线 
 SN30 NGB19-025467.030 咖啡色绣线 
 
 备注： 
       (1) 1 mg/kg = 0.0001% 
       (2) MDL = 方法检测限 
       (3) ND = 未检出 ( < MDL ) 
       (4) "-" = 未规定 
 
 欧盟玩具指令欧盟玩具指令欧盟玩具指令欧盟玩具指令 2009/48/EC协调标准协调标准协调标准协调标准 EN 71-3:2013+A3:2018–元素迁移元素迁移元素迁移元素迁移(针对第三类针对第三类针对第三类针对第三类:可以刮取玩具材可以刮取玩具材可以刮取玩具材可以刮取玩具材

料料料料) 
 
 测试方法 : 参照 EN 71-3:2013+A3:2018, 采用 ICP-OES进行分析。 
 可溶性六价铬采用 IC-UV 或 LC-ICP-MS进行分析。 
 
 测试项目 限值 单位 MDL 001 002 003 
可溶性六价铬 (CrⅥ) 0.2 mg/kg 0.18 ND ND ND 
可溶性铅 (Pb) 23 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性锑 (Sb) 560 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性砷 (As) 47 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性钡 (Ba) 18750 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性镉 (Cd) 17 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性三价铬 (CrⅢ) 460 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性汞 (Hg) 94 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性硒 (Se) 460 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性硼 (B) 15000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性钴 (Co) 130 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性锰 (Mn) 15000 mg/kg 50 ND ND ND 
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可溶性锶 (Sr) 56000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性锌 (Zn) 46000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性铜 (Cu) 7700 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性铝 (Al) 70000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性镍 (Ni) 930 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性锡 (Sn) 180000 mg/kg 4.9 ND ND ND 
可溶性有机锡* 12 mg/kg - ND ND ND 
  
 测试项目 限值 单位 MDL 004 005 006 
可溶性六价铬 (CrⅥ) 0.2 mg/kg 0.18 ND ND ND 
可溶性铅 (Pb) 23 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性锑 (Sb) 560 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性砷 (As) 47 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性钡 (Ba) 18750 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性镉 (Cd) 17 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性三价铬 (CrⅢ) 460 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性汞 (Hg) 94 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性硒 (Se) 460 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性硼 (B) 15000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性钴 (Co) 130 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性锰 (Mn) 15000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性锶 (Sr) 56000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性锌 (Zn) 46000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性铜 (Cu) 7700 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性铝 (Al) 70000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性镍 (Ni) 930 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性锡 (Sn) 180000 mg/kg 4.9 ND ND ND 
可溶性有机锡* 12 mg/kg - ND ND ND 
 
 测试项目 限值 单位 MDL 007 008 009 
可溶性六价铬 (CrⅥ) 0.2 mg/kg 0.18 ND ND ND 
可溶性铅 (Pb) 23 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性锑 (Sb) 560 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性砷 (As) 47 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性钡 (Ba) 18750 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性镉 (Cd) 17 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性三价铬 (CrⅢ) 460 mg/kg 5 ND 27 ND 
可溶性汞 (Hg) 94 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性硒 (Se) 460 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性硼 (B) 15000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性钴 (Co) 130 mg/kg 10 ND ND ND 
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可溶性锰 (Mn) 15000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性锶 (Sr) 56000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性锌 (Zn) 46000 mg/kg 50 74 ND ND 
可溶性铜 (Cu) 7700 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性铝 (Al) 70000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性镍 (Ni) 930 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性锡 (Sn) 180000 mg/kg 4.9 ND ND ND 
可溶性有机锡* 12 mg/kg - ND ND ND 
 
 测试项目 限值 单位 MDL 010 011 012 
可溶性六价铬 (CrⅥ) 0.2 mg/kg 0.18 ND ND ND 
可溶性铅 (Pb) 23 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性锑 (Sb) 560 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性砷 (As) 47 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性钡 (Ba) 18750 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性镉 (Cd) 17 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性三价铬 (CrⅢ) 460 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性汞 (Hg) 94 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性硒 (Se) 460 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性硼 (B) 15000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性钴 (Co) 130 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性锰 (Mn) 15000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性锶 (Sr) 56000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性锌 (Zn) 46000 mg/kg 50 ND 246 ND 
可溶性铜 (Cu) 7700 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性铝 (Al) 70000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性镍 (Ni) 930 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性锡 (Sn) 180000 mg/kg 4.9 ND ND ND 
可溶性有机锡* 12 mg/kg - ND ND ND 
 
 测试项目 限值 单位 MDL 013 014 015 
可溶性六价铬 (CrⅥ) 0.2 mg/kg 0.18 ND ND ND 
可溶性铅 (Pb) 23 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性锑 (Sb) 560 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性砷 (As) 47 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性钡 (Ba) 18750 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性镉 (Cd) 17 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性三价铬 (CrⅢ) 460 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性汞 (Hg) 94 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性硒 (Se) 460 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性硼 (B) 15000 mg/kg 50 ND ND ND 
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可溶性钴 (Co) 130 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性锰 (Mn) 15000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性锶 (Sr) 56000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性锌 (Zn) 46000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性铜 (Cu) 7700 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性铝 (Al) 70000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性镍 (Ni) 930 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性锡 (Sn) 180000 mg/kg 4.9 ND ND ND 
可溶性有机锡* 12 mg/kg - ND ND ND 
 
 测试项目 限值 单位 MDL 016 017 018 
可溶性六价铬 (CrⅥ) 0.2 mg/kg 0.18 ND ND ND 
可溶性铅 (Pb) 23 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性锑 (Sb) 560 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性砷 (As) 47 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性钡 (Ba) 18750 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性镉 (Cd) 17 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性三价铬 (CrⅢ) 460 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性汞 (Hg) 94 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性硒 (Se) 460 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性硼 (B) 15000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性钴 (Co) 130 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性锰 (Mn) 15000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性锶 (Sr) 56000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性锌 (Zn) 46000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性铜 (Cu) 7700 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性铝 (Al) 70000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性镍 (Ni) 930 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性锡 (Sn) 180000 mg/kg 4.9 ND ND ND 
可溶性有机锡* 12 mg/kg - ND ND ND 
 
 测试项目 限值 单位 MDL 019 020 021 
可溶性六价铬 (CrⅥ) 0.2 mg/kg 0.18 ND ND ND 
可溶性铅 (Pb) 23 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性锑 (Sb) 560 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性砷 (As) 47 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性钡 (Ba) 18750 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性镉 (Cd) 17 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性三价铬 (CrⅢ) 460 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性汞 (Hg) 94 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性硒 (Se) 460 mg/kg 10 ND ND ND 
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可溶性硼 (B) 15000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性钴 (Co) 130 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性锰 (Mn) 15000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性锶 (Sr) 56000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性锌 (Zn) 46000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性铜 (Cu) 7700 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性铝 (Al) 70000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性镍 (Ni) 930 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性锡 (Sn) 180000 mg/kg 4.9 ND ND ND 
可溶性有机锡* 12 mg/kg - ND ND ND 
  
 测试项目 限值 单位 MDL 022 023 024 
可溶性六价铬 (CrⅥ) 0.2 mg/kg 0.18 ND ND ND 
可溶性铅 (Pb) 23 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性锑 (Sb) 560 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性砷 (As) 47 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性钡 (Ba) 18750 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性镉 (Cd) 17 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性三价铬 (CrⅢ) 460 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性汞 (Hg) 94 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性硒 (Se) 460 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性硼 (B) 15000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性钴 (Co) 130 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性锰 (Mn) 15000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性锶 (Sr) 56000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性锌 (Zn) 46000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性铜 (Cu) 7700 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性铝 (Al) 70000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性镍 (Ni) 930 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性锡 (Sn) 180000 mg/kg 4.9 ND ND ND 
可溶性有机锡* 12 mg/kg - ND ND ND 
 
 测试项目 限值 单位 MDL 025 026 027 
可溶性六价铬 (CrⅥ) 0.2 mg/kg 0.18 ND ND ND 
可溶性铅 (Pb) 23 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性锑 (Sb) 560 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性砷 (As) 47 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性钡 (Ba) 18750 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性镉 (Cd) 17 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性三价铬 (CrⅢ) 460 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性汞 (Hg) 94 mg/kg 10 ND ND ND 
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可溶性硒 (Se) 460 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性硼 (B) 15000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性钴 (Co) 130 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性锰 (Mn) 15000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性锶 (Sr) 56000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性锌 (Zn) 46000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性铜 (Cu) 7700 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性铝 (Al) 70000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性镍 (Ni) 930 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性锡 (Sn) 180000 mg/kg 4.9 ND ND ND 
可溶性有机锡* 12 mg/kg - ND ND ND 
 
 测试项目 限值 单位 MDL 028 029 030 
可溶性六价铬 (CrⅥ) 0.2 mg/kg 0.18 ND ND ND 
可溶性铅 (Pb) 23 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性锑 (Sb) 560 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性砷 (As) 47 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性钡 (Ba) 18750 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性镉 (Cd) 17 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性三价铬 (CrⅢ) 460 mg/kg 5 ND ND ND 
可溶性汞 (Hg) 94 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性硒 (Se) 460 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性硼 (B) 15000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性钴 (Co) 130 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性锰 (Mn) 15000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性锶 (Sr) 56000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性锌 (Zn) 46000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性铜 (Cu) 7700 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性铝 (Al) 70000 mg/kg 50 ND ND ND 
可溶性镍 (Ni) 930 mg/kg 10 ND ND ND 
可溶性锡 (Sn) 180000 mg/kg 4.9 ND ND ND 
可溶性有机锡* 12 mg/kg - ND ND ND 
 
 备注 : 
 (1) 对于样品 001~007和 009~030，溶出总铬含量没有超过 EN 71-3:2013+A3:2018中相应限

量，根据 EN 71-3:2013+A3:2018的要求，不需要额外分别测试溶出铬(III)和溶出铬(VI)的含量 。 
 (2) 样品 027的重量是 21.3mg，样品 028的重量是 48.9mg，样品 029的重量是 40.1mg，样品

030的重量是 79.3mg。 
 (3) *可溶性锡转化为可溶性有机锡后的含量没有超过 EN 71-3:2013+A3:2018中相应限量，根

据 EN 71-3:2013+A3:2018的要求，不需要额外测试可溶性有机锡的含量 。 
 检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。 
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样品照片样品照片样品照片样品照片: 
 

 
 

此照片仅限于随 SGS正本报告使用 
 

***报告结束*** 
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